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Проблемы повышения теплозащиты и достижение долговечности покрытий 

зданий в современных условиях приобретают особую актуальность.  

Климат нашей республики в отдельных регионах характеризуется 

достаточно суровой зимой с расчетной температурой от -22 0С (Ташкентская и 

Сырдарьинская области), до – 30 0С (Республика Каракалпакстан). В других 

областях расчетная зимняя температура колеблется от – 10 0С до -21 0С. В 

Ташкенте она составляет – 16 0С. Но главной особенностью климата нашей 

республики, относящегося к сухому жаркому, является продолжительное (более 

100 дней в году) знойное лето с абсолютной максимальной температурой воздуха 

более 40 0С, средней максимальной наиболее жаркого месяца – более 30 0С и 

средней относительной влажностью менее 50 %. 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

отвечающих санитарно- гигиеническим требованиям определяется по зимним 

условиям. Учитывая высокие летние температуры, в наших климатических 

условиях следует обеспечить теплоустойчивость ограждающих конструкций, то 

есть необходимо исключить перегрев в зданиях и сооружениях /1/. 

Для сохранения теплозащитных качеств важным является защита 

теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях крыш от 

неблагоприятного воздействия климата и влагонакопления. А это напрямую 

зависит от качества, долговечности и надежности применяемых кровельных 
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материалов и конструктивного решения кровель. 

С введением в 2011 году новых требований по теплозащите зданий /1/, которые 

1,4-3,8 раза превышают уровень требований советского периода, общепринятые 

принципы и практика выбора теплоизоляционных материалов, разработки 

конструктивных решений и проектирования ограждающих конструкций зданий 

в том числе крыш и кровель неприемлемы в современных условиях и требует 

принципиального пересмотра.  

Как показали наши исследования в современных условиях выбор 

теплоизоляционного материала для ограждающих конструкций зданий и 

сооружений определяется следующими факторами:  

- минимальные энергозатраты на получение теплоизоляционного материала; 

- теплофизические показатели; 

- наличие гигиенического сертификата на продукцию с указанием фактической 

величины выделяющихся вредных веществ и их предельно допустимой 

концентрации (ПДК); 

- наличие сведений о горючести и теплостойкости компонентов 

теплоизоляционного материала; 

- возможностью ликвидации теплоизоляционного материала после выхода его из 

строя при минимуме энергозатрат и без загрязнения окружающей природной 

среды. 

Изучение состояния рынка теплоизоляционных материалов показало, что в 

настоящее время наибольшее распространение в строительной практике 

получили четыре типа теплоизоляционных материалов: пенопласты, 

пенно(газо)бетоны, минеральная вата и пеностекло. Сравнительные 

характеристики физико-механических свойств применяемых на сегодняшний 

день наиболее эффективных теплоизоляционных материалов представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1 

 

Физико-механические свойства наиболее эффективных 

теплоизоляционных материалов 

 

№

№ 

п/

п 

Вид 

теплоизоляцион

ного материала 

Плот-

ность 

(γ0), 

кг/м3 

Прочност

ь при 

сжатии, 

МПа 

Коэф-

фициент 

теплопро

-

водности 

(λ0), 

Вт/(м· 

Паро-

прони-

цаемость

, 

мr/(м·r·П

а) 

Рекомендаци

я для 

утепления 
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0С) 

1 Плиты из 

минерального 

волокна 

(минвата, 

базальтовая вата) 

 

 

50-225 

 

 

0,04-0,15 

 

 

0,048-

0,054 

 

 

0,49-0,53 

Чердачных 

перекрытий, 

многослойных 

покрытий 

бесчердачных 

и скатных 

крыш 

2 Пенопласты 

(пенополистирол

) покрытые 

антипиренами 

 

 

20-150 

 

 

0,05-1 

 

 

0,04-

0,052 

 

 

0,005-0,05 

Многослойны

х покрытий 

бесчердачных 

вентилируемы

х и не 

вентилируемы

х крыш 

 То же не 

покрытые 

антипиренами 

20-150 0,05-1 0,04-

0,052 

0,005-0,05 То же только  

невентилируе-

мых  

3 Пеностекло 200-

400 

0,05-0,07 0,07-0,11 0,02-0,03 Область 

применения 

не 

ограничиваетс

я 

4 Ячеистый 

(пено)бетон 

300-

600 

0,5-2,0 0,08-0,14 0,17-0,26 То же кроме 

скатных крыш  

 

Среди приведенных в таблице1 теплоизоляционных материалов только ячеистые 

(пено) бетоны являются достаточно безопасными и долговечными, поэтому 

такой материал рекомендуется к широкому применению. Вместе с тем при его 

применении следует учитывать его высокое водопоглащение, относительно 

высокие показатели плотности и теплопроводности. Вместе с тем пенобетон 

плотностью 300-400 кг/м3 можно отнести в соответствии с /1/ к эффективным 

теплоизоляционным материалам. При этом сложно решаемой задачей является 

повышение прочности пенобетона пониженной плотности. 

При использовании утеплителей на основе минерального волокна (минвата, 
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базальтовая вата) и пенопластов (пенополистиролов) в качестве основания под 

кровельную изоляцию необходимо устройство цементно-песчанной или 

асфальтобетонной стяжки, а при использовании пенобетона монолитной 

укладки стяжка исключается.  

Как показывает анализ научно-технической литературы  эксплуатационная 

пригодность минераловатной теплоизоляции исследована недостаточно полно. 

При этом имеющиеся данные чаще относятся к низкокачественным материалам, 

производимым по  старым технологиям на устаревшем оборудовании  

Эксплуатационная пригодность – это свойство конструкции или ее элемента 

непрерывно сохранять требуемые показатели эксплуатационного качества в 

течении планируемого срока службы при определенных условиях эксплуатации. 

Условия эксплуатации теплоизоляционного слоя, регламентированные в 

нормативных документах /1, 2/, должны обеспечиваться надлежащим образом 

спроектированной и выполненной строительной конструкцией. 

Для получения теплоизоляционных изделий из минеральной и базальтовой ваты, 

производимых у нас, также в большинстве случаев используется устаревшие 

технологии и оборудование. Представленные на рынке строительных 

материалов минераловатные изделия типа «Изовер», «Роквул» отличаются 

достаточно высоким качеством.  

Исследования влияния циклических законопеременных температур на свойства 

стекловолокнистых теплоизоляционных плит USOVER Kh 34., проведенные в 

НИИ строительной физики, позволили сделать прогноз срока их службы.  

Как нам представляется в наших климатических условиях при надлежащем 

проектировании и выполнении ограждающих конструкций срок службы такого 

утеплителя может быть и больше. Это говорит о том что для успешного решения 

проблем энергосбережения в нашей стране необходимо развивать исследования, 

направленные на создание условий для эффективных производства 

теплоизоляционных материалов по современным технологиям из местного 

сырья, например, минерального волокна из базальтовых пород, запасы которых 

неограниченны.  

Этому есть примеры. Отдельными национальными производителями 

выпускаются теплоизоляционные материалы достаточно хорошего качества. Так 

производством базальтового волокна и изделий плотностью 40-50 кг/м3 на его 

основе занимается ООО «Электроизолит». Изделия представляют собой маты 

прошивные для теплоизоляции трубопроводов, теплового технологического 

оборудования. Аналогичную продукцию из минеральной ваты выпускает фирма 

«ISSIQLIKMONTAJ».    Фирмой «JAVOHIR» производится утеплитель из 

каменной ваты. Ими выпускаются рулонные маты на основе супер тонкого 

волокна, облицованные фольгой, что дополнительно повышает теплозащитные 
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качества изделий. 

К сожалению эти организации не производят продукцию для утепления 

ограждающих конструкций зданий. В то же время при определенных 

капитальных вложениях на этих предприятиях можно было бы организовать 

соответствующее производство и занять нишу в достаточно емкой сфере 

применения минеральных волокон в строительстве.  

Список использованной литературы: 

1. Arifjanov, A., Akmalov, S., Akhmedov, I., & Atakulov, D. (2019, December). 

Evaluation of deformation procedure in waterbed of rivers. In IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science (Vol. 403, No. 1, p. 012155). IOP 

Publishing. 

2. Ахмедов, И. Ғ., Ортиқов, И. А., & Умаров, И. И. (2021). Дарё ўзанидаги 

деформацион жараёнлаарни баҳолашда инновацион технологиялар 

[Innovative technologies in the assessment of deformation processes in the 

riverbed]. Фарғона политехника институти илмий-техника журнали.–

Фарғона, 25(1), 139-142. 

3. Abduraimova, D., Rakhmonov, R., Akhmedov, I., Хoshimov, S., & Eshmatova, B. 

(2022, June). Efficiency of use of resource-saving technology in reducing irrigation 

erosion. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing. 

4. Арифжанов, А. М., Самиев, Л. Н., Абдураимова, Д. А., & Ахмедов, И. Г. 

(2013). Ирригационное значение речных наносов. Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук, (6), 357-360. 

5. Tadjiboyev, S., Qurbonov, X., Akhmedov, I., Voxidova, U., Babajanov, F., 

Tursunova, E., & Xodjakulova, D. (2022, June). Selection of electric motors power 

for lifting a flat survey in hydraulic structures. In AIP Conference 

Proceedings (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing. 

6. Akhmedov, I., Khamidov, A., Kholmirzayev, S., Umarov, I., Dedakhanov, F., & 

Hakimov, S. (2022). ASSESSMENT OF THE EFFECT OF SEDIBLES FROM 

SOKHSOY RIVER TO KOKAND HYDROELECTRIC STATION. Science and 

innovation, 1(A8), 1086-1092. 

7. Kholmirzayev, S., Akhmedov, I., Khamidov, A., Umarov, I., Dedakhanov, F., & 

Hakimov, S. (2022). USE OF SULFUR CONCRETE IN REINFORCED 

CONCRETE STRUCTURES. Science and innovation, 1(A8), 985-990. 

8. Arifjanov, A. (2021). Innovative technologies in the assessment of accumulation 

and erosion processes in the channels. Turkish Journal of Computer and 

Mathematics Education (TURCOMAT), 12(4), 110-114. 

9. Нуриддинов, А. О., Ахмедов, И., & Хамидов, А. И. (2022). АВТОМОБИЛ 

ЙЎЛЛАРИНИ ҚУРИЛИШИДА ИННОВАЦИЯЛАР. Academic research in 

educational sciences, 3(TSTU Conference 1), 211-215. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
606 

2181-3187 

10. Хамидов, А. И., Ахмедов, И. Г., Мухитдинов, М. Б., & Кузибаев, Ш. (2022). 

Применение теплоизоляционного композиционного гипса для 

энергоэффективного строительства. 

11. Хамидов, А. И., Ахмедов, И., & Кузибаев, Ш. (2020). 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГИПСА И 

ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

12. Fathulloev, A. M., Eshev, S. S., Samiev, L. N., Ahmedov, I. G., Jumaboyev, X., & 

Arifjanov, S. (2019). Boglanmagan gruntlardan tashkil topgan uzanlarda 

yuvilmaslik tezliklarini aniklash [To the determination of non-effective speed in the 

beds containing from unconnected soils]. Journal “Irrigatsiya va melioratsiya”. 

Tashkent, 27-32. 

13. Axmedov, I., Muxitdinov, M., Umarov, I., & Ibragimova, Z. (2020). Assessment of 

the effect of sedibles from sokhsoy river to kokand hydroelectric power 

station. InterConf. 

14. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Хакимов, С., & Умаров, 

И. (2022). ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА НА 

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ НА ПОРЫСТЫХ 

ЗАПОЛНИТЕЛЯХ. Journal of new century innovations, 19(8), 192-201. 

15. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Хакимов, С., & Умаров, 

И. (2022). ЖАҲОНДА КИЧИК ГЭСЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ 

ҲОЗИРГИ ЗАМОН АНЪАНАЛАРИ. Journal of new century innovations, 19(8), 

110-119. 

16. Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Умаров, И., & Хакимов, 

С. (2022). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ. Journal of new century innovations, 19(6), 

60-70. 

17. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Умаров, И., & 

Хакимов, С. (2022). ҚУРУҚ ИССИҚ ИҚЛИМЛИ ШАРОИТЛАРДА 

ҚУРИЛГАН ВА ФОЙДАЛАНАЁТИЛГАН БЕТОНЛИ ВА ТЕМИР БЕТОН 

КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ҲОЛАТИ. Journal of new century innovations, 19(7), 

180-190. 

18. Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Умаров, И., & Хакимов, 

С. (2022). ДЕФОРМАТИВНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ 

ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО 

КЛИМАТА. Journal of new century innovations, 19(6), 171-182. 

19. Bakhodir, R., Islombek, A., Adhamjon, K., Sattor, K., Isroiljon, U., & Sodikjon, K. 

(2022). CALCULATION OF DEFORMATION CHANGES OF CENTRALLY 

COMPRESSED REINFORCED CONCRETE COLUMNS IN DRY HOT 

CLIMATIC CONDITIONS. Journal of new century innovations, 19(6), 162-170. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
607 

2181-3187 

20. Хамидов, А., Ахмедов, И., Холмирзаев, С., Ризаев, Б., Умаров, И., & Хакимов, 

С. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БЕТОНОВ НА ОСНОВЕ 

НЕГОРЮЧИХ ЩЕЛОЧНЫХ ВЯЖУЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ. Journal of new 

century innovations, 19(6), 123-134. 

21. Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Умаров, И., & Хакимов, 

С. (2022). АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА НА 

РАБОТУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Journal of new century 

innovations, 19(6), 39-48. 

22. Bahodir, R., Islombek, A., Adhamjon, H., Sattor, K., Isroiljon, U., & Sodiqjon, H. 

(2022). INFLUENCE OF AGGRESSIVE MEDIA ON THE DURABILITY OF 

LIGHTWEIGHT CONCRETE. Journal of new century innovations, 19(6), 318-

327. 

23. Arifjanov, A., Atakulov, D., Akhmedov, I., & Hoshimov, A. (2022, December). 

Modern technologies in the study of processes in channels. In IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012137). IOP 

Publishing. 

24. Arifjanov, A., Akmalov, S., Akhmedov, I., & Atakulov, D. Evaluation of 

deformation procedure in waterbed of rivers.(2019) IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science, 403 (1). DOI: https://doi. org/10.1088/1755-

1315/403/1/012155. 

25. G’ulomjonovich, A. I., Abdurahmonovich, O. I., & Isoqjon o’g’li, U. I. (2021). 

EFFECTS OF WATER FLOW ON THE EROSION PROCESSES IN THE 

CHANNEL OF GIS TECHNOLOGY. Journal of Advanced Scientific Research 

(ISSN: 0976-9595), 1(1). 

26. Eshev, S. S., Fatxullaev, A. M., Samiev, L. N., Axmedov, I. G., Jumaboev, X., & 

Arifjanov, S. (2019). Determination of leaching rates in unconnected 

soils. Irrigation and reclamation, Tashkent, 27-30. 

27. Fatkhulloev, A. M., Samiev, L. N., Axmedov, I. G., & Jumaboev, X. (2019). To the 

determination of non-effective speed in the beds containing from unconnected 

soils. Journal of Irrigation and Melioration, Tashkent, 1(15), 27-32. 

28. Arifjanov, A. Sh. Akmalov, I. Akhmedov, and D. Atakulov.“. In Evaluation of 

deformation procedure in waterbed of rivers.” In IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science (Vol. 403, No. 1, p. 012155). 

29. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Феруза, Қ., & Умаров, 

И. (2022). МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН СЕРОБЕТОННИНГ ФИЗИК-

МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Journal of new century 

innovations, 19(6), 240-247. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
608 

2181-3187 

30. Умаров, И. И. Ў., & Атакулов, Д. Э. Ў. (2022). Дарё ўзандаги деформацион 

жараёнларни баҳолашда инновацион технологиялар. Механика и технология, 

(Спецвыпуск 1), 219-225. 

31. Eshev, S. S., Fatxullaev, A. M., Samiev, L. N., Axmedov, I. G., Jumaboev, X., & 

Arifjanov, S. (2019). Irrigation and reclamation. Journal., 1(15), 27-30. 

32. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Жалолов, З., & 

Умаров, И. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИДА 

МОНОЛИТ ТЕМИР БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ЎРНИ. Journal of new 

century innovations, 19(6), 265-276. 

33. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Фаррух, Д., & Умаров, 

И. (2022). ҚУРИЛИШ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ УЧУН КАДРЛАР 

ТАЙЁРЛАШДА ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 

ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ РОЛИ. Journal of new century innovations, 19(6), 256-

264. 

34. Ризаев, Б., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Холмирзаев, С., Жалолов, З., & 

Умаров, И. (2022). ЗАМОНАВИЙ ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ФАНИНИ 

ЎҚИТИШДАГИ ИЛҒОР ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ. Journal of new century 

innovations, 19(7), 135-146. 

35. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Жалолов, З., & 

Умаров, И. (2022). БИНОЛАРНИНГ ТЕМИР БЕТОН 

КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ИШОНЧЛИЛИК НАЗАРИЯСИ АСОСИДА 

ҲИСОБЛАШ. Journal of new century innovations, 19(6), 287-297. 

36. Bahodir, R., Islombek, A., Adhamjon, K., Sattor, K., Farrux, D., & Isroiljon, U. 

(2022). EFFECTIVENESS OF USING ELEMENTS OF NANOTECHNOLOGY 

IN CONSTRUCTION MATERIALS SCIENCE. Journal of new century 

innovations, 19(8), 163-172. 

37. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Жалолов, З., & 

Умаров, И. (2022). БИНО ВА ИНШООТЛАР 

ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИГИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Journal of new 

century innovations, 19(8), 120-130. 

38. Bahodir, R., Islombek, A., Adhamjon, K., Sattor, K., Feruza, Q., & Isroiljon, U. 

(2022). NEW INNOVATIVE IDEAS IN THE FIELD OF PRODUCTION OF 

REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. Journal of new century 

innovations, 19(8), 153-162. 

39. Bahodir, R., Islombek, A., Adhamjon, K., Sattor, K., Zayniddin, J., & Isroiljon, U. 

(2022). INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND HUMIDITY REGIME ON 

THE WATER ABSORPTION OF LIGHT-WEIGHT CONCRETE ON POROUS 

AGGREGATES. Journal of new century innovations, 19(8), 143-152. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
609 

2181-3187 

40. Bahodir, R., Islombek, A., Adhamjon, K., Sattor, K., Zayniddin, J., & Isroiljon, U. 

(2022). CALCULATION OF ENERGY CHARACTERISTICS OF SOLAR 

HEATING SYSTEM. Journal of new century innovations, 19(8), 56-65. 

41. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Холмирзаев, С., Хамидов, А., Кодирова, Ф., & 

Умаров, И. (2022). ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНОМ КЛИМАТЕ 

РАЙОНОВ С СУХИМ ЖАРКИМ КЛИМАТОМ. Journal of new century 

innovations, 19(6), 298-306. 

42. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Жалалов, З., & Умаров, 

И. (2022). РАСЧЕТ НА ВХОДНЫЕ И ФОРМАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 

БЕТОНА В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО 

КЛИМАТА. Journal of new century innovations, 19(6), 183-193. 

43. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Фаррух, Д., & Умаров, 

И. (2022). ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕТРЕ И ПЫЛИ В ЖАРКОМ СУХОМ 

КЛИМАТЕ. Journal of new century innovations, 19(6), 307-317. 

44. Ахмедов, И., Ризаев, Б., Адҳамжон, Ҳ., Холмирзаев, С., Феруза, Қ., & Умаров, 

И. (2022). ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ ҚУРИЛИШИДА МОНОЛИТ ТЕМИР 

БЕТОНДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ. Journal of new century 

innovations, 19(6), 215-223. 

45. Ahmedov, I., Bahodir, R., Adhamjon, H., Sattor, K., Feruza, Q., & Isroiljan, U. 

(2022). DISTRIBUTION OF TEMPERATURE AND HUMIDITY IN 

CONCRETE OVER THE CROSS SECTION OF COLUMNS IN A DRY HOT 

CLIMATE. Journal of new century innovations, 19(7), 123-134. 

46. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Феруза, Қ., & Умаров, 

И. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ. Journal of new century innovations, 19(8), 90-

99. 

47. Bahodir, R., Islombek, A., Adhamjon, K., Sattor, K., Zayniddin, J., & Isroiljon, U. 

(2022). MODERN TRADITIONS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL 

HYDROPOWER IN THE WORLD. Journal of new century innovations, 19(8), 

100-109. 

48. Bahodir, R., Islombek, A., Adxamjon, X., Sattor, X., Feruza, Q., & Isroiljon, U. 

(2022). TEMIR-BETON KONSTRUKTSIYALAR ISHLAB CHIQARISH 

SOHASIDAGI YANGI INNOVATSION G’OYALAR. Journal of new century 

innovations, 19(7), 158-167. 

49. Bahodir, R., Islombek, A., Adhamjon, H., Sattor, K., Isroiljon, U., & Farruh, D. 

(2022). CONDITION OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE 

STRUCTURES BUILT AND USED IN A DRY HOT CLIMATE. Journal of new 

century innovations, 19(7), 147-157. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
610 

2181-3187 

50. Холмирзаев, С., Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., Кодирова, Ф., & 

Умаров, И. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОГО СЕРОБЕТОНА 

КОНСТРУКЦИЯХ. Journal of new century innovations, 19(6), 154-161. 

51. Хамидов, А., Ахмедов, И., Холмирзаев, С., Ризаев, Б., Умаров, И., & Фаррух, 

Д. (2022). АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ SERA И 

ПОЛУЧЕНИЯ СЕРОБЕТОНА КОНСТРУКЦИЯХ. Journal of new century 

innovations, 19(6), 93-102. 

52. Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Феруза, Қ., & Умаров, 

И. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КОНСТРУКЦИЯХ. Journal of new century innovations, 19(6), 103-112. 

53. Хамидов, А., Ахмедов, И., Ризаев, Б., Холмирзаев, С., Жалалов, З., Умаров, 

И., & Шаропов, Б. (2022). ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 

ОСНОВЕ ГИПСА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ. 

КОНСТРУКЦИЯХ. Journal of new century innovations, 19(6), 135-144. 

54. Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Ризаев, Б., Умаров, И., & Фаррух, 

Д. (2022). ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕДИБЛЕИ РЕКИ СОХСОЙ НА 

КОКАНДСКУЮ ГЭС. Journal of new century innovations, 19(6), 145-153. 

55. Холмирзаев, С., Ахмедов, И., Хамидов, А., Кодирова, Ф., Умаров, И., & 

Фаррух, Д. (2022). РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ. Journal of new century 

innovations, 19(6), 29-38. 

56. Хамидов, А., Ахмедов, И., Ризаев, Б., Холмирзаев, С., Жалалов, З., & Умаров, 

И. (2022). ҚУРУҚ ИССИҚ ИҚЛИМЛИ ҲУДУДЛАРНИНГ ТАБИИЙ 

ИҚЛИМИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТ. Journal of new century 

innovations, 19(6), 194-203. 

57. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Фаррух, Д., & Умаров, 

И. (2022). БИНОЛАРНИ ИСИТИШДА ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИДАН 

ФОЙДАЛАНИБ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ 

ТАДБИРЛАРИ. Journal of new century innovations, 19(8), 78-89. 

58. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Фаррух, Д., & Умаров, 

И. (2022). ҚУЁШЛИ ИСИТИШ ТИЗИМИНИНГ ЭНЕРГЕТИК 

ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ ХИСОБИ. Journal of new century 

innovations, 19(8), 25-36. 

59. Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Умаров, И., & Фаррух, 

Д. (2022). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНОЛИТНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫЕ ДОМА. Journal of new 

century innovations, 19(6), 71-80. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
611 

2181-3187 

60. Bahodir, R., Islombek, A., Sattor, X., Adxamjon, X., Feruza, Q., & Isroiljon, U. 

(2022). QURILISH MATERIALSHUNOSLIGIDA NANOTEXNOLOGIYA 

ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. Journal of new 

century innovations, 19(7), 168-179. 

61. Холмирзаев, С., Ахмедов, И., Хамидов, А., Ризаев, Б., Жалалов, З., & Умаров, 

И. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

КОНСТРУКЦИЯХ. Journal of new century innovations, 19(6), 81-92. 

62. Холмирзаев, С., Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., Фаррух, Д., & Умаров, 

И. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ СЕРОБЕТОНА В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЯХ. Journal of new century innovations, 19(6), 3-11. 

63. Умаров, И. И. Ў. (2022). Тоғ олди дарёлар ўзанидаги жараёнларни баҳолашда 

табиий дала тадқиқотлари таҳлили. Строительство и образование, (2), 109-

113. 

64. Kholmirzayev, S., Akhmedov, I., Khamidov, A., Yusupov, S., Umarov, I., & 

Hakimov, S. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECT OF DRY HOT CLIMATE ON 

THE WORK OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS. Science and 

innovation, 1(A8), 1033-1039. 

65. Akhmedov, I., Khamidov, A., Kholmirzayev, S., Yusupov, S., & Umarov, I. (2022). 

Improving river sediment distribution calculation in mountain rivers. Science and 

innovation, 1(A8), 1014-1019. 

66. Khamidov, A., Akhmedov, I., Kholmirzayev, S., Jalalov, Z., Yusupov, S., & 

Umarov, I. (2022). EFFECTIVENESS OF MODERN METHODS OF TESTING 

BUILDING STRUCTURES. Science and innovation, 1(A8), 1046-1051. 

67. Kholmirzayev, S., Akhmedov, I., Khamidov, A., Jalalov, Z., Yusupov, S., & 

Umarov, I. (2022). THE ROLE OF THE INTEGRATION OF SCIENCE, 

EDUCATION AND PRODUCTION IN THE TRAINING OF PERSONNEL FOR 

CONSTRUCTION EDUCATIONAL AREAS. Science and innovation, 1(A8), 

1040-1045. 

68. Хамидов, А. И., Ахмедов, И., Юсупов, Ш., & Кузибаев, Ш. (2021). 

Использование теплоизоляционного композиционного гипса в 

энергоэффективном строительстве. 

69. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Юсупов, Ш., & 

Умаров, И. (2022). СЕРА ХОМ АШЁСИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ВА 

СЕРОБЕТОН ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Journal of new 

century innovations, 19(6), 248-255. 

70. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Юсупов, Ш., & 

Умаров, И. (2022). ТЕМИР БЕТОН ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
612 

2181-3187 

ДАРЗБАРДОШЛИГИГА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ИҚЛИМИНИНГ 

ТАЪСИРИ. Journal of new century innovations, 19(6), 232-239. 

71. Холмирзаев, С., Аҳмедов, И., Адҳамжон, Ҳ., Ризаев, Б., Юсупов, Ш., & 

Умаров, И. (2022). ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ ҚУРИЛИШИДА МОНОЛИТ 

ТЕМИР БЕТОНДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ. Journal of new 

century innovations, 19(6), 277-286. 

72. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Юсупов, Ш., & Умаров, 

И. (2022). МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ОТОПЛЕНИИ 

ЗДАНИЙ. Journal of new century innovations, 19(8), 66-77. 

73. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Юсупов, Ш., & Умаров, 

И. (2022). ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИБ БИНОЛАРНИ 

ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ТАДБИРЛАРИ 

ХАКИДА. Journal of new century innovations, 19(8), 173-186. 

74. Ahmedov, I., Bahodir, R., Adhamjon, H., Sattor, K., Shavkat, Y., & Isroiljan, U. 

(2022). PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE 

UNDER CONDITIONS OF DRY HOT CLIMATE. Journal of new century 

innovations, 19(8), 131-142. 

75. Холмирзаев, С., Ахмедов, И., Ризаев, Б., Юсупов, Ш., Умаров, И., & Фаррух, 

Д. (2022). РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В 

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. Journal of new century 

innovations, 19(6), 12-19. 

76. Хамидов, А., Ахмедов, И., Холмирзаев, С., Ризаев, Б., Юсупов, Ш., & Умаров, 

И. (2022). ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Journal of new century innovations, 19(6), 

57-59. 

77. Холмирзаев, С., Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., & Юсупов, Ш. (2022). 

РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА В 

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ. Journal of new century innovations, 19(6), 49-57. 

78. Ахмедов, И., Ризаев, Б., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Юсупов, Ш., & Умаров, 

И. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО КОМПОЗИТА 

ГИПСОВОГО ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОНСТРУКЦИЯХ. Journal of new century innovations, 19(6), 113-122. 

79. Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Юсупов, Ш., Кодирова, Ф., & 

Умаров, И. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАСАДОВ В ГОРНЫХ РЕКАХ. Journal of new century innovations, 19(6), 20-

28. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
613 

2181-3187 

80. Sattor, X., Islombek, A., Adhamjon, H., Bahodir, R., Shavkat, Y., & Isroiljon, U. 

(2022). TEMIR-BETON KONSTRUKSIYALARIDA SERABETONDAN 

FOYDALANISH. Journal of new century innovations, 19(6), 224-231. 

81. Ризаев, Б., Ахмедов, И., Хамидов, А., Холмирзаев, С., Юсупов, Ш., & Умаров, 

И. (2022). РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 

СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ. Journal of new century innovations, 19(8), 45-

55. 

82. Umarov, I. I. (2023). INSULATION COMPOSITE PLASTER FOR ENERGY-

SAVING CONSTRUCTION. Journal of new century innovations, 43(1), 281-293. 

83. Мухитдинов, М. Б. (2023). ТЎЛДИРУВЧИЛАРНИНГ КОМПОЗИТ 

ПОЛИМЕР ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ЕЙИЛИШБАРДОШЛИГИ ВА 

АДГЕЗИОН ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ. Journal of new century 

innovations, 43(1), 180-191. 

84. Мухитдинов, М. Б. (2023). ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА БУЮМЛАРИ 

ФАНИНИ ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА 

ЎҚИТИШ. Journal of new century innovations, 43(1), 166-179. 

85. Шаропов, Б. Х., & Рахматиллаев, Ё. Н. (2023). ҚУЁШЛИ ИСИТИШ 

ТИЗИМИНИНГ ЭНЕРГЕТИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ ХИСОБИ. Journal 

of new century innovations, 43(1), 192-204. 

86. Umarov, I. I., & Nuritdinov, J. D. (2023). INCREASING THE RESISTANCE OF 

TEMPERATURE EFFECTS OF SULFUR-BASED CONCRETES. Journal of new 

century innovations, 43(1), 87-96. 

87. Ахмедов, И., Умаров, И., & Нуритдинов, Ж. (2023). ЁҒОЧ 

МАТЕРИАЛЛАРИНИ ЁНҒИНБАРДОШЛИК ДАРАЖАСИНИ 

АНТИПИРЕНЛАР ЁРДАМИДА ОШИРИШ. Journal of new century 

innovations, 43(1), 255-268. 

88. Ахмедов, И. Ғ., Умаров, И. И., & Дадаханов, Ф. А. (2023). ПРИНЦИПЫ 

ВЫБОРА ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Journal of new century 

innovations, 43(1), 153-165. 

89. Umarov, I. I. (2023). THE USE OF SLAG MIXTURES FOR THE 

MANUFACTURE OF BUILDING MATERIALS. Journal of new century 

innovations, 43(1), 269-280. 

90. Ахмедов, И. Ғ., Умаров, И. И., & Дадаханов, Ф. А. (2023). ВЫБОР 

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУШКИ 

СЫПУЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Journal of new century 

innovations, 43(1), 140-152. 

91. Umarov, I. I. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF CONCRETE BASED 

ON ALKALINE BINDERS. Journal of new century innovations, 43(1), 51-64. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
614 

2181-3187 

92. Umarov, I. I., & Sharopov, B. X. (2023). XORIJ VA RESPUBLIKAMIZ 

BINOLARIDA ENERGIYADAN SAMARALI FOYDALANISH 

USULLARINING TAHLILI. Journal of new century innovations, 43(1), 219-229. 

93. Umarov, I. I. (2023). THE USE OF SULFUR CONCRETE IN REINFORCED 

CONCRETE STRUCTURES. Journal of new century innovations, 43(1), 65-75. 

94. Umarov, I. I., & Sharopov, B. X. (2023). JAMOAT BINOLARINI ISITISHDA 

QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISHNING 

SAMARADORLIGI. Journal of new century innovations, 43(1), 242-254. 

95. Umarov, I. I., & Nuritdinov, D. (2023). SUPERPLASTIFIKATOR QO’SHILGAN 

GIPSOBETONNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI. Journal of new century 

innovations, 43(1), 76-86. 

96. Мурадов, Х. Х. (2023). МАҲАЛЛИЙ ХОМ-АШЁ ЛОГОН БЕНТОНИТ 

ГИЛИНИНГ ФИЛЬТРАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТИНИ АНИҚЛАШ. Journal of 

new century innovations, 43(1), 97-106. 

97. Мурадов, Х. Х. (2023). ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ЛОГОН БЕНТОНИТ 

ГИЛИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ БЎЙИЧА ФОЙДАЛАНИШ 

САМАРАДОРЛИГИ. Journal of new century innovations, 43(1), 107-118. 

98. Хамидов, А., Ахмедов, И., & Шаропов, Б. X. (2023). ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗОЛО-ШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. Journal of new century innovations, 43(1), 230-241. 

99. Yosunbek Ne’matilla o’g, R. (2023). TURAR JOY BINOLARIDA 

QO’LLANILADIGAN ISSIQLIK TA’MINOTI TIZMLARINING HOZIRGI 

KUNDAGI TAHLILI. Journal of new century innovations, 43(1), 119-128. 

100. Yosunbek Ne’matilla o’g, R. (2023). ANALYSIS OF GROUNDWATER 

SOFTENING METHODS. Journal of new century innovations, 43(1), 129-139. 

101. Хакимов, С. (2023). ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В 

АВТОМОЙКАХ ПУТИ МАРШРУТИЗАЦИИ. TECHика, (1 (10)), 1-5. 

102. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY 

LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY 

OF THE ENVIRONMENT. Science and innovation, 2(A4), 274-279. 

103. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete 

Based on Non-Fired Alkaline Binders. European Journal of Geography, Regional 

Planning and Development, 1(1), 33-39. 

104. Rasuljon o’gli, K. S. (2023). The Importance of Didactics in Pedagogy and 

Stages of The Didactic Process. Journal of Innovation in Education and Social 

Research, 1(4), 1-6. 

105. Muxitdinov, M. (2022). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОРЫСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛЁГКИХ БЕТОНОВ. " Экономика и 

социум". 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
615 

2181-3187 

106. Ризаев, Б. Ш., & Мухитдинов, М. Б. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ НА РАБОТУ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Scientific Impulse, 1(9), 186-195 

107. Abdunazarov, A., & Soliev, N. (2020). STUDY OF THE PERFORMANCE OF 

FRAMELESS CONSTRUCTION STRUCTURES UNDER THE INFLUENCE 

OF VERTICAL STRESSES OF ULTRA-SUBMERGED THE LYOSS 

SOILS. Студенческий вестник, 28(126 часть 3), 39. 

108. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement 

Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. American 

Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education, 1(2), 5-10 

109. Abdunazarov, A. (2022). AVTOMOBILLAR HARAKATIDAN HOSIL 

BO’LADIGAN TEBRANISHLARNI BINOGA TA’SIRINI ANIQLASH VA 

KAMAYTIRISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA 

TAHLILLAR. Science and innovation, 1(A5), 372-375. 

110. Шаропов Б.Х., Хакимов С.Р., Рахимова С. Оптимизация режимов 

гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. //Матрица 

научного познания. – 2021 г. №12-1. С.115-123 

111. Хакимов С., Шаропов Б., Абдуназаров А. Бино ва иншоотларнинг сейсмик 

мустаҳкамлиги бўйича хорижий давлатлар (россия, япония, хитой, ақш) 

меъёрий хужжатлари таҳлили //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy 

jurnali. – 2022. – С. 806-809 

112. Muxitdinov, M. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ НА 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

113. Shamsitdinovich, R. B., & Bakhtiyorovich, M. M. (2023). Air Temperature and 

Humidity in Experimental Testingof Building Materials Used in the Climate of the 

Republic of Uzbekistan. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research 

Journal, 2(4), 591-598. 

114. O‘G‘Li, A. A. S. (2023). Avtomobil yo’llaridagi lyossimon gruntlarning suv 

shimgan holida deformatsiyalanishi va seysmik to ‘qinlarni tarqalishini tahlil 

qilish. Строительство и образование, 1(3), 60-65. 

115. Abdunazarov, A. (2022). BO’LADIGAN TEBRANISHLARNI BINOGA 

TA’SIRINI ANIQLASH VA KAMAYTIRISH CHORALARINI 

TAKOMILLASHTIRISH. Science and innovation, 1(A5), 380-384. 

116. Abdunazarov, A. S. (2022). AVTOMOBILLAR XARAKATIDAN HOSIL BO 

‘LGAN TEBRANISHLARNI KO ‘P JINSLI GRUNTLARDA TARQALISH 

JARAYONIGA OID TADQIQOTLAR TAHLILI. Scienceweb academic papers 

collection. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
616 

2181-3187 

117. Abdunazarov, A. (2022). AVTOMOBILLAR HARAKATIDAN HOSIL 

BO’LADIGAN TEBRANISHLARNI BINOGA TA’SIRINI ANIQLASH VA 

KAMAYTIRISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH BO’YICHA 

TAHLILLAR. Science and innovation, 1(A5), 372-375. 

118. Abdunazarov, A. (2022). MAHALLIY HOM ASHYO TURI (QAMISH) DAN 

FOYDALANGAN HOLDA AVTOMOBILLAR HARAKATIDAN HOSIL 

BO’LADIGAN TEBRANISHLARNI BINOGA TA’SIRINI ANIQLASH VA 

KAMAYTIRISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH. Science and 

innovation, 1(A5), 380-385. 

119. Muxitdinov, M. (2017). Future of using natural basalt stone in architecture. Role 

of the using innovative teaching methods to improve the efficiency of education. 

Россия. Г. Москва-2017. 

120. Худайкулов С. И., Нишонов Ф. Х. Математические модели 

гидравлического удара в гидросооружениях и производственных комплексах. 

Издательство «Навруз //Тошкент-2017. Монография. – 2017. 

121. Усмонова, Н. А., Негматуллоев, З. Т., Нишонов, Ф. Х., & Усмонов, А. А. 

(2019). Модели закрученных потоков в строительстве Каркидонского 

водохранилища. Достижения науки и образования, (12 (53)), 5-9. 

122. Khudaykulov, S. I., Yakhshibaev, D. S., Usmonov, A. H., & Nishonov, K. (2019, 

November). Change in concentration of collector waters along the flow length 

taking into account the difference in densities. In International Conference on 

Information Science and Communications Technologies (ICISCT). 

123. Нишонов, Ф. Х. (2016). Способы понижения возникновений кавитации и 

гидравлического удара в гидротехнических сооружениях. Пути повышения 

эффективности орошаемого земледелия Научно-практический журнал 

Выпуск, 2016(4), 200. 

124. Нишонов Ф. Х., Тулкинова А. М. Моделирование Течение Жидкости С 

Образованием И Распространением Волн //Central Asian Journal of Theoretical 

and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 223-228. 

125. Khudaykulov, S. I., Kh, N. F., Sh, Z., & Madiyorova, M. (2021, June). 

SIMULATION OF FLOW OF A LIQUID WITH FORMATION AND 

PROPAGATION OF WAVES. In Archive of Conferences (pp. 165-170). 

126. Abdullaev, B. H., Khudaykulov, S. I., Sadiqkova, U. A., & Nishonov, F. N. 

(2019). THE DOUBLE LAYER THICKNESS OF WATER-BEARING ROCKS 

UNDER RAPID CHANGE IN PERMEABILITY AND PRESENCE OF 

VERTICAL WATEREXCHANGE BETWEEN LAYERS. Scientific-technical 

journal, 23(4), 106-111. 

http://www.newjournal.org/


 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ  ИДЕИ В МИРЕ       

     http://www.newjournal.org/                                                     Выпуск журнала №-36 

Часть–1_ Январь –2024                      
617 

2181-3187 

127. Nishonov, F. X., & Xadaykulov, S. I. (2018). MODELING OF THE 

HYDRAULIC BLOW IN BUILDING COMPLEX. Scientific-technical 

journal, 1(2), 65-68. 

128. Нишонов, Ф. Х. (2017). МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ, 

ПРИВОДЯЩЕГО К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ УДАРУ В ТРУБОПРОВОДАХ 

И ТУРБИНАХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. Если, 2, 1. 

129. Нишонов, Ф. Х. (2016). МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

УДАРА ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКЕ НАСОСА В 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ. Пути повышения 

эффективности орошаемого земледелия, (4), 196-200. 

 

 

http://www.newjournal.org/

